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Przyczepność warstwy wierzchniej do wełny mineralnej, 
MPa, warunki laboratoryjne: 

- Płyty lamelowe 

 
 

≥ 0,08 

Przyczepność warstwy wierzchniej do wełny mineralnej, 
MPa, po cyklach mrozoodporności: 

- Płyty lamelowe 

 
 

≥ 0,08 

Opór dyfuzyjny względny warstwy wierzchniej, m ≤ 1,0 

Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień A2-s2,d0 

Właściwości dźwiękochłonne układu z płytami z 
lamelowej wełny mineralnej o gęstości 60÷90kg/m³ i 
grubości co najmniej 80mm: 
a) praktyczny współczynnik pochłaniania dźwięku αp dla 

częstotliwości: 
- 125Hz 
- 250Hz 
- 500Hz 
- 1000Hz 
- 2000Hz 
- 4000Hz 

b) wskaźnik pochłaniania dźwięku, αw 

 
 
 
 
 

0,45 
1,00 
1,00 
0,85 
0,70 
0,50 
0,70 

Przyczepność zaprawy klejącej (CT 180 i CT 190) do 
betonu, MPa: 

- w warunkach laboratoryjnych 
- po 2 dniach zanurzania w wodzie i 2h 

suszenia 
- po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach 

suszenia 

 
≥0,25 

 
≥0,08 

 
≥0,25 

 

Przyczepność zaprawy klejącej (CT 180 i CT 190) do 
wełny mineralnej w warunkach laboratoryjnych, MPa 

≥0,08 
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