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Niniejsza Europejska Ocena Techniczna zostala wydana przez Jednostke Oceny
Technicznej w jezyku oficjalnym tej jednostki. Ttumaczenia niniejszej Europejskiej Oceny
Technicznej na inne jezyki powinny w peini odpowiadac oryginalnie wydanemu dokumentowi
i powinny by¢ zidentyfikowane jako ttumaczenia.

Udostepnianie niniejszej Europejskiej Oceny Technicznej, wigczajgc Srodki przekazu
elektronicznego, powinno odbywacé sie w catosci. Jakkolwiek publikowanie czesci dokumentu
jest mozliwe, za pisemng zgodg Jednostki Oceny Technicznej. W tym przypadku na kopii
powinna by¢ podana informacja, ze jest to fragment dokumentu.
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Czes¢ szczegotowa

1 Opis techniczny wyrobu
Ztozony system izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi CERESIT CERETHERM
CLASSIC zwany ETICS w ponizszym tekscie, jest zestawem wyrobéw
projektowanym i wbudowywanym zgodnie z instrukcja opracowang przez
producenta, przechowywang w Instytucie Techniki Budowlane;.
ETICS jest wykonywany na budowie i sktada sie z ponizszych skfadnikéw, ktore sa
fabrycznie produkowane przez producenta lub poddostawcow. Za ETICS
odpowiedzialny jest jego producent.
ETICS obejmuje prefabrykowany wyréb do izolacji cieplnej wykonany ze styropianu
(EPS), ktory jest klejony lub mocowany mechanicznie do $ciany. Metody mocowania
do podtoza i odpowiednie sktadniki podano w ponizszej tablicy. Wyréb do izolacji
cieplnej jest pokrywany warstwa wykonczeniowa skitadajacg sie z jednej lub wiecej
warstw (wykonywanych na budowie), z ktorych jedna zawiera siatke zbrojaca.
Warstwa wykonczeniowa jest naktadana bezposrednio na plyty izolacyjne, bez
zadnych pustek powietrznych lub warstw posrednich.
ETICS zawiera réwniez materialy uzupetniajace opisane w ETAG 004, p. 3.2.2.5.
Materiaty uzupetniajace powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjg producenta.
Tablica 1
i o Zuzycie Grubosé
e (kg/m?) (mm)
V\fyréb '."!0 System klejony: catkowicie klejony lub czesciowo klejony (powierzchnia klejenia nie mniejsza niz
izolacji 40%). Kraj o : : : :
; : t). Krajowe dokumenty aplikacyjne powinny by¢ brane pod uwage.
cieplnej
i metoda " : B y
mocowanla  Wyréb do izolacji cieplnej:
Produkowane fabrycznie ptyty z polistyrenu ekspandowanego
(EPS) wedtug EN 13163 - 20 do 420
patrz Zalgcznik 1 - wlasciwosci
e Zaprawy klejgce:
CERESIT CT 83 okoto 5,0
sucha mieszanka na bazie cementu wymagajgca dodania wody (sucha
w ilosci 0,19 do 0,21 I/kg mieszanka) )
CERESIT CT 85 _ : _ okoto 5,0°
sucha mieszanka na bazie cementu wymagajaca dodania wody (sucha -
w ilosci 0,26 do 0,28 I/kg mieszanka)
CERESIT CT 84 okoto 8,0
klej na bazie piany poliuretanowej (PU) 85 miim2"™

by¢ brane pod uwage.

System mocowany mechanicznie z dodatkowym klejeniem: wedtug instrukcji producenta
powierzchnia klejenia powinna byé nie mniejsza niz 40%. Krajowe dokumenty aplikacyjne powinny

e Wyrob do izolacji cieplnej:

Produkowane fabrycznie plyty z polistyrenu ekspandowanego
(EPS) wediug EN 13163
patrz Zatgcznik 1 - wlasciwosci

50 do 420

e Laczniki mechaniczne: patrz Zatgcznik 2 - wlasciwosci

+ Dodatkowe zaprawy klejgce: jak w systemie klejonym

’ dotyczy systemu catkowicie klejonego

" aplikacja na ptyte EPS wokét jej krawedzi i liniami w srodkowej czesci plyty (ksztatt M lub W)
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Tablica 1

Sktadniki

Zuzycie
(kg/m?)

Grubosé
(mm)

Warstwa
zbrojona

o CERESIT CT 85
sucha mieszanka na bazie cementu wymagajaca dodania
wody w ilosci 0,26 do 0,28 I/kg

okoto 4,0
(sucha
mieszanka)

3,0do4,0

Siatki
z widkna
szklanego

» Standardowe siatki z witékna szklanego CERESIT CT 325
patrz Zatgcznik 2 - wlasciwosci

Preparaty
gruntujace

e CERESIT CT 15
ciecz gotowa do uzycia z silikatowymi wyprawami tynkarskimi
o CERESIT CT 16
ciecz gotowa do uzycia z mineralnymi, akrylowymi, silikatowo-
silikonowymi i silikonowymi wyprawami tynkarskimi

0,2do0,5

0,2do0,5

Wyprawy
tynkarskie

* Mineralne wyprawy tynkarskie:
sktad: piasek, cement, wypetniacze mineraine, dodatki
CERESIT CT 34
sucha mieszanka na bazie cementu wymagajgca dodania
wody w ilosci 0,27 do 0,29 I/kg
faktura gtadka
uziarnienie: 0,1 do 0,8 mm

CERESIT CT 35

sucha mieszanka na bazie cementu wymagajgca dodania
wody w ilosci 0,20 do 0,22 I/kg

faktura kornik

uziarnienie: 2,5; 3,5 mm

CERESIT CT 137

sucha mieszanka na bazie cementu wymagajgca dodania
wody w ilosci 0,22 do 0,23 I/kg

faktura baranek

uziarnienie: 1,5; 2,0 mm

sucha mieszanka na bazie cementu wymagajgca dodania
wody w ilosci 0,17 do 0,19 I/kg

faktura baranek

uziarnienie: 2,5 mm

CERESIT CT 720

tynk cienkowarstwowy; sucha mieszanka na bazie cementu
wymagajgca dodania wody w ilosci 0,21 I/kg

uziarnienie: 1,0 mm

okoto 1,0/
1T mm

25do4,0
(sucha
mieszanka)

2,0do4,0
(sucha
mieszanka)

okoto 2,0
(sucha
mieszanka)

1,0do 5,0

wedtug
uziarnienia

wedtug
uziarnienia

wedtug
uziarnienia

Silikatowe wyprawy tynkarskie:

sktad: piasek, spoiwo silikatowe, wypetniacze mineralne,
dodatki; masa gotowa do uzycia

CERESIT CT 72

faktura baranek

uziarnienie: 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 mm

CERESITCT 73

faktura kornik

uziarnienie: 2,0; 3,0 mm

2,1do4,0

2,5do 3,8

wedtug
uziarnienia

wedtug
uziarnienia

Silikonowe wyprawy tynkarskie:

skiad: piasek, zywica silikonowa, wypeiniacze mineralne,
dodatki; masa gotowa do uzycia

CERESIT CT 74

faktura baranek

uziarnienie: 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 mm

CERESIT CT 75

faktura kornik

uziarnienie: 2,0; 3,0 mm

2,1do 4,0

2,5do2,7

wedtug
uziarnienia

wediug
uziarnienia
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Tablica 1

Skiadniki

Zuzycie
(kg/m?)

Grubosé
(mm)

Wyprawy
tynkarskie

o Silikatowo-silikonowe wyprawy tynkarskie:
sktad: piasek, spoiwo silikatowe, zywica silikonowa,
wypetniacze mineralne, dodatki; masa gotowa do uzycia
CERESIT CT 174
faktura baranek
uziarnienie: 1,0; 1,5; 2,0 mm

CERESIT CT 175
faktura kornik
uziarnienie: 2,0 mm

2,0do 39

okolo 2,7

wedtug
uziarnienia

wedtug
uziarnienia

Akrylowe wyprawy tynkarskie:

skiad: piasek, spoiwo akrylowe, wypetniacze mineralne,
dodatki; masa gotowa do uzycia

CERESIT CT 60

faktura baranek
uziarnienie: 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 mm

CERESIT CT 63
faktura kornik
uziarnienie: 3,0 mm
CERESIT CT 64
faktura kornik
uziarnienie: 2,0 mm

CERESIT CT 77

faktura mozaikowa
uziarnienie: 0,8 do 2,0 mm
CERESIT CT 177

faktura mozaikowa
uziarnienie: 1,0 do 1,6 mm

CERESIT CT 79

sktad: piasek, spoiwo akrylowe, zywica silikonowa,
wypetniacze mineralne, dodatki; masa gotowa do uzycia
faktura baranek

uziarnienie: 1,5 mm

1,8do 4,0

okoto 3,7

okoto 2,7

30t04,5

okoto 4,0

okoto 2,5

wedtug
uziarnienia

wediug
uziarnienia

wedtug
uziarnienia

wedlug
uziarnienia

wedtug
uziarnienia

wedtug
uziarnienia

Powtoki
dekoracyjne
(farby)

CERESIT CT 42

stosowana opcjonalnie z wszystkimi wyprawami tynkarskimi
sktad: spoiwo akrylowe, pigmenty, dodatki

ciecz gotowa do uzycia

CERESIT CT 44

stosowana opcjonalnie z wszystkimi wyprawami tynkarskimi
sktad: spoiwo akrylowe, pigmenty, dodatki

ciecz gotowa do uzycia

CERESIT CT 48

stosowana opcjonalnie z z wszystkimi wyprawami tynkarskimi
skiad: zywica silikonowa, pigmenty, dodatki

ciecz gotowa do uzycia

CERESIT CT 49

stosowana opcjonalnie z wszystkimi wyprawami tynkarskimi
sklad: zywica silikonowa, pigmenty, dodatki

ciecz gotowa do uzycia

CERESIT CT 54

stosowana opcjonalnie z wszystkimi wyprawami tynkarskimi
skiad: spoiwo silikatowe, pigmenty, dodatki

ciecz gotowa do uzycia

CERESIT CT 721

stosowana obligatoryjnie z CT 720
skiad: zywica silikonowa, pigmenty, dodatki
ciecz gotowa do uzycia

okofo
0,3 I/m?

okoto
0,3 I/m?

okoto
0,3 I/'m?

okoto
0,3 I/m?

okoto
0,3 I/m?

0,2do 0,3
I/m?
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Tablica 1
e Zuzycie Grubosé
e (kg/m?) (mm)

Materiaty
uzupeiniajace

Pozostaja w zakresie odpowiedzialnosci producenta ETICS.

3.1
3.1.1

Okreslenie zamierzonego zastosowania zgodnie z odpowiednim
Europejskim Dokumentem Oceny (EAD)

ETICS jest przeznaczony do stosowania jako zewnetrzna izolacja cieplna $cian
budynkow, wykonanych z elementéw murowych (cegty, bloczki, kamien, itp.) lub
betonu (wylewanego na budowie lub w postaci ptyt prefabrykowanych) z warstwa
tynku lub bez.

ETICS moze by¢ stosowany na nowych lub istniejgcych (modernizowanych)
pionowych $cianach. Moze by¢ réowniez stosowany na powierzchniach poziomych
lub nachylonych, ktére nie sg wystawione na dziatanie warunkéw atmosferycznych.

ETICS jest wykonywany z nienosnych elementow budowlanych. Nie wptywa
bezposrednio na statecznos¢ scian, do ktérych jest mocowany, ale moze wptywaé
na ich trwato$¢ poprzez zapewnienie zwigkszonej ochrony przed warunkami
atmosferycznymi.

ETICS nie jest przeznaczony do zapewniania szczelnosci konstrukcji budowlanej na
przenikanie powietrza.

Postanowienia niniejszej Europejskiej Oceny Technicznej oparte sa na zatozeniu
przewidywanego 25-letniego okresu uzytkowania ETICS, pod warunkiem, ze
wymagania dotyczace warunkéw pakowania, transportu, przechowywania,
wbudowywania, jak rowniez wiasciwego uzytkowania, konserwacji i napraw sa
spetnione. Zatozenie dotyczace okresu uzytkowania nie moze by¢ interpretowane
jako gwarancja udzielana przez producenta lub Jednostke Oceny Technicznej, ale
jako informacja, ktéra moze by¢ wykorzystana przy wyborze odpowiedniego wyrobu,
w zwigzku z przewidywanym, ekonomicznie uzasadnionym okresem uzytkowania
obiektu.

Projektowanie, montaz, konserwacja i naprawy powinny uwzgledniaé zasady
podane w ETAG 004, p. 7 oraz powinny by¢ wykonywane z zgodnie z wymaganiami
krajowych przepisow.

Wiasciwos$ci uzytkowe wyrobu oraz metody zastosowane do ich oceny

Wiasciwosci uzytkowe ETICS odnoszace sie do Wymagan Podstawowych zostaty
okreslone wedtug ETAG 004.

Wiasciwosci uzytkowe ETICS opisane w niniejszym punkcie dotyczg uktadow
ociepleniowych, ktorych sktadniki sg zgodne z Zatacznikami 1 + 2.

Bezpieczenstwo pozarowe (Wymaganie Podstawowe 2)

Reakcja na ogien (ETAG 004, p. 5.1.2.1)
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Tablica 2
Najwieksza
deklarowana Deklarowana Klasa reakcji
Ukiad ociepleniowy zawartosé zawartosé na ogien
substanciji retardantow wg EN 13501-1
organicznych
ETICS CERESIT CERETHERM CLASSIC
z plytami EPS (klasy E reakcji na ogien)
i warstwa wykoriczeniowa:
e Zaprawy klejgce na bazie cementu: CT 83, 2 15%
CT 85 '
¢ Klej na bazie piany PU: CT 84 -
s Warstwa zbrojona: CT 85 2,15% 0%
o Wyprawy tynkarskie: CT 34, CT 35, CT 137, (brak Bl il
CT 72, CT 73, CT 74, CT 75, CT 174, retardantow)
CT 175, CT 60, CT 63, CT 64, CT 79, 17,6%
CT 720 (z odpowiednim preparatem
gruntujgcym)
o Powioki dekoracyjne: CT 42, CT 44, -
CT 48, CT 49, CT 54, CT 721 =9,85%
ETICS CERESIT CERETHERM CLASSIC
z ptytami EPS (klasy E reakcji na ogieri)
i warstwg wykonczeniowa:
. éﬁ_pgaswy klejgce na bazie cementu: CT 83, 2.15% 0%
k o (brak B -s2,d0
e Klej na bazie piany PU: CT 84 - retardantéw)
e Warstwa zbrojona: CT 85 2,15%
o Wyprawy tynkarskie: CT 77, CT 177 16.6%
(z odpowiednim preparatem gruntujgcym) Fn ek

Uwaga: Europejski scenariusz poZaru nie zostal ustalony dla elewacji.

W niektérych Krajach

Czionkowskich klasyfikacja wedtug EN 13501-1 moze nie by¢ wystarczajgca do zastosowania wyrobu na
elewacjach. Aby speini¢ wymagania przepiséw krajowych mogg by¢ wymagane dodatkowe badania (np.
badania w duzej skali).

3.2

3.21

Montaz i mocowanie

Ocena reakcji na ogien zostata oparta na badaniach, w ktérych zastosowano wyréb
do izolacji cieplnej (EPS) grubosci 180 mm — w przypadku badania SBI wedtug EN
13823, grubosci 60 mm — w przypadku badania wedtug EN ISO 11925-2 oraz o
maksymalnej gestosci wynoszacej 20,0 kg/m®, jak réwniez wyprawy tynkarskie z
najwiekszg zawartoscia sktadnikéw organicznych.

W przypadku badania SBI wedtug EN 13823, ETICS jest mocowany bezposrednio
do podtoza (klasy A2-s1, d0) grubosci 12 mm.

W przypadku badania wedtug EN ISO 11925-2 probek nie mocuje sie do podioza.

Montaz ETICS zostat wykonany przez producenta zgodnie z wytycznymi producenta
(instrukcjg montazu), przy zastosowaniu jednej warstwy siatki z wtokna szklanego w
przypadku wszystkich probek badawczych (bez uktadania na zaktad). Probki byly
prefabrykowane i nie zawieraty spoin.

Badany ETICS nie zawierat tgcznikdw, poniewaz nie majg one wptywu na wyniki
badan.

Higiena, zdrowie i Srodowisko (Wymaganie Podstawowe 3)

Wodochtonnos¢ (ETAG 004, p. 5.1.3.1)
Warstwa zbrojona CERESIT CT 85:
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- wodochtonno$¢ po 1 h < 1,0 kg/m?,
- wodochtonno$é po 24 h < 0,5 kg/m?,

«  Warstwy wykonczeniowe — wedtug tablicy 3.

Tablica 3
Wodochtonnosé po 24 h
<0,5kg/m* | 20,5 kg/m?
CERESIT CT 34, CT 35 X =
CERESIT CT 137 X -
CERESITCT 72,CT 73 X -
Warstwa wykonczeniowa:
warstwa zbrojona CERESIT CT 74, CT 75 X -
GERESIT G1 B2 CERESIT CT 174, CT 175 X ]
(z preparatem gruntujgcym)
* CERESIT CT 60, CT 63, CT 64 X -
wyprawa tynkarska
wskazana obok: CERESIT CT 79 X -
CERESIT CT 77 X -
CERESIT CT 177 X .
CERESIT CT 720 + CT 721 X -

3.2.2 Wodoszczelnos¢ (ETAG 004, p. 5.1.3.2)
Cykle ciepto-deszcz i ciepto-zimno zostaty przeprowadzone na $cianie badawcze;.
ETICS zostat oceniony jako odporny na cykle hydrotermiczne.
Wodochtonno$¢ warstwy zbrojonej i warstw wykonczeniowych jest mniejsza niz
0,5 kg/m? po 24 h, w przypadku wszystkich uktadow ETICS. ETICS zostat wiec
oceniony jako odporny na dziatanie przemiennego zamrazania i rozmrazania.
3.2.3 Odpornosc na uderzenie (ETAG 004, p. 5.1.3.3)
Tablica 4
A ; Pojedyncza warstwa siatki
Warstwa wykoriczeniowa CERESIT CT 325
CERESIT CT 34, CT 35, CT 137 Kategoria lll
CERESITCT 72,CT 73 Kategoria ll
) . CERESIT CT 74, CT 75 Kategoria Il
Warstwa wykorniczeniowa:
warstwa zbrojona CERESIT CT 174, CT 175 Kategoria Il
CERESIT CT 85
(z preparatem gruntujgcym) | CERESIT CT 60, CT 63, CT 64 Kategoria Il
+
wyprawa tynkarska CERESIT CT 79 Kategoria |
wskazana obok:
CERESIT CT 77 Kategoria |
CERESIT CT 177 Kategoria |
CERESIT CT 720 + CT 721 Kategoria lll
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Tablica 5
Warstwa wykonczeniowa Podgggtg;r_?rg.tl\_ug’azzlatkl
CERESIT CT 137 Kategoria Il
Warstwa wykonczeniowa: -
warstwa zbrojona CERESITCT 72,CT 73 Kategoria |
CERESIT CT 85 CERESIT CT 74, CT 75 Kategoria |
(z preparatem gruntujgcym)
+ CERESIT CT 174, CT 175 Kategoria |
wyprawatynkarska [ eepearroT 60 Kategoria |
wskazana obok:
CERESIT CT 79 Kategoria |
3.24 Przepuszczalnos$é pary wodnej (ETAG 004, p. 5.1.3.4)
Tablica 6
Réwnowazna grubos¢ warstwy powietrza
Sy
CERESIT CT 34 =
CT 34 uziarnienie 3,0 mm: 0,33 m
1,0

CERESIT CT 35

CT 35 uziarnienie 2,5 mm: 0,25 m
CT 35 uziarnienie 3,5 mm: 0,30 m

CERESIT CT 137

=1,0
CT 137 uziarnienie 2,5 mm: 0,32 m

CERESITCT 72
CERESITCT 73

<1,0
CT 72 uziarnienie 2,0 mm: 0,14 m
CT 72 uziarnienie 2,5 mm: 0,37 m
CT 73 uziarnienie 3,0 mm: 0,16 m

Warstwa

CERESIT CT 74
CERESIT CT 75

<1,0
CT 74 uziarnienie 2,5 mm: 0,41 m
CT 74 uziarnienie 2,5 mm + CT 42: 0,33 m
CT 75 uziarnienie 2,0 mm: 0,21 m

wykorczeniowa:
warstwa zbrojona
CERESIT CT 85
(z preparatem
gruntujgcym) +
wyprawa tynkarska
wskazana obok:

CERESIT CT 174
CERESIT CT 175

<1,0
CT 174 uziarnienie 2,0 mm: 0,41 m
CT 174 uziarnienie 2,5 mm + CT 44: 0,36 m
CT 174 uziarnienie 2,5 mm + CT 48: 0,21 m
CT 175 uziarnienie 2,0 mm: 0,16 m
CT 175 uziarnienie 2,0 mm + CT 54: 0,16 m
CT 175 uziarnienie 2,0 mm + CT 48: 0,29 m
CT 175 uziarnienie 2,0 mm + CT 44: 0,37 m

CERESIT CT 60

<10m
CT 60 uziarnienie 2,5 mm: 0,51 m

CERESIT CT 720 + CT 721

CERESIT CT 63 CT 60 uziarnienie 2,5 mm + CT 49: 0,51 m
CERESIT CT 64 CT 63 uziarnienie 3,0 mm: 0,41 m
CT 64 uziarnienie 2,0 mm: 0,43 m
<10m
RERESIT 179 CT 79 uziarnienie 1,5 mm: 0,60 m
CERESIT CT 77 =ILLm
CT 77 uziarnienie 1,4 to 2,0 mm: 0,29 m
<=10m
SERESET G454 CT 177 uziarnienie 1,0 to 1,6 mm: 0,27 m
=10m

CT 720 grubo$¢ warstwy 1,0 mm: 0,26 m
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3.2.5

3.3

3.31

Emisja substancji niebezpiecznych (ETAG 004 - p. 5.1.3.5, EOTA TR 034)

Pisemna deklaracja dotyczaca substancji niebezpiecznych zostata ztozona przez
producenta w Jednostce Oceny Technicznej.

Oprocz zapiséow zawartych w ETA, zwigzanych z substancjami niebezpiecznymi,
mogg obowigzywac inne wymagania odnoszace sie do ETICS, dotyczace tego
zagadnienia (np. transponowane europejskie prawodawstwo i prawa krajowe,
regulacje i przepisy administracyjne). W celu przestrzegania warunkéw
Rozporzgdzenia (EU) Nr 305/2011, wymagania te takze powinny by¢ spetnione w
kazdym przypadku, gdy majg zastosowanie.

Bezpieczenstwo
Podstawowe 4)

uzytkowania i dostepno$¢ obiektow (Wymaganie

Przyczepnos¢ miedzy warstwa zbrojona i wyrobem do izolacji cieplnej (ETAG
004, p. 5.1.4.1.1)

Tablica 7

Przyczepno$¢ migdzy warstwa zbrojona i wyrobem do izolacji cieplnej (ptyty EPS)

Po cyklach cieplno- S
: W warunkach ; S Po cyklach zamrazania
Warstwa zbrojona wilgotnosciowych : e
suchych (na $cianie badawczej) i rozmrazania
badanie nie wymagane
CERESIT CT 85 > 0,08 MPa 20,08 MPa PoRigwazcyklezameazania
i rozmrazania nie sa
konieczne
3.3.2 Przyczepno$¢ miedzy zaprawg klejaca / podiozem i zaprawa klejaca / wyrobem
do izolacji cieplnej (ETAG 004, p. 5.1.4.1.2i 5.1.4.1.3)
Tablica 8
Przyczepnos¢ miedzy zaprawa klejaca i podtozem (beton)
w 48 h zanurzenia w wodzie | 48 h zanurzenia w wodzie
Zaprawy klejgce war:‘mkﬁch + 2 h suszeniaw + 7 dni suszeniaw
sl i (23+£2)°Ci(50+5)%RH | (23+2)°Ci (50 % 5)% RH
CERESIT CT 83 | Beton 20,25 MPa 20,08 MPa 20,25 MPa
CERESIT CT 85 | Beton 20,25 MPa 20,08 MPa 20,25 MPa
Tablica 9

Przyczepno$¢é miedzy zaprawa klejaca i wyrobem do izolacji ciepinej (ptyty EPS)

W Kach 48 h zanurzenia w wodzie | 48 h zanurzenia w wodzie
Zaprawy klejace war:n :c + 2 h suszeniaw + 7 dni suszeniaw
bl 4% (23+2)°Ci(50+5)%RH | (23+2)°C i (50 +5)% RH
CERESIT CT 83 | Piyty EPS 20,08 MPa 2 0,03 MPa 20,08 MPa
CERESIT CT 85 | Ptyty EPS 20,08 MPa 20,03 MPa 20,08 MPa
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3.3.3. Przyczepnos¢ kleju PU (ETAG 004, p. 5.1.4.1.4)

Tablica 10
Przyczepnos¢ kleju PU
.. | Warunki badania:
i . Grubosé
2 Warunki Wyrob P temperatura o
2l aplikacji izolacyjny i e Stwy i wilgotnosé fi2yceephnsc
piany
wzgledna
Standardowe 23°C
CERESIT CT 84 warunki EPS TR150 Beton 8+1mm 20,08 MPa
aplikacji 50% RH
; 23°C
CERESITCT 84 | Modvfikacia | epsrriso| Beton | 1541 mm > 0,08 MPa
grubosci 50% RH
Modyfikacja 23°C
czasu
CERESIT CT 84 otwartego EPS TR150 Beton 81 mm b B = 0,08 MPa
(maks. 4 min.)
Modyfikacja
CERESIT CT 84 temperatury: | EPS TR150 Beton 8+1mm 0°C 20,08 MPa
niska temp.
Modyfikacja 40°C
CERESIT CT 84 temperatury: | EPS TR150 Beton 8+1mm = 0,08 MPa
wysoka temp. 30% RH
ETICS powinien by¢é mocowany do podioza przy zastosowaniu nastepujgcej, minimainej
powierzchni klejenia:
Tablica 11

Wytrzymatos¢ EPS na rozciagganie
prostopadle do powierzchni czolowych

2 80 kPa =100 kPa 2 150 kPa
CERESIT CT 83, CERESIT CT 84 o - .
CERESIT CT 85 ; . 0
3.3.4. Przyczepnos¢ po starzeniu (ETAG 004, p. 5.1.7)
Tablica 12

Po cyklach hydrotermicznych

Warstwa
wykoriczeniowa:
warstwa zbrojona

CERESIT CT 85
(z preparatem
gruntujgcym) +

wyprawa tynkarska
wskazana obok:

CERESIT CT 34, CT 35 2 0,08 MPa
CERESIT CT 137 20,08 MPa
CERESITCT 72,CT 73 2 0,08 MPa
CERESITCT 74,CT 75 2 0,08 MPa
CERESIT CT 174, CT 175 2 0,08 MPa
CERESIT CT 60, CT 63, CT 64 2 0,08 MPa
CERESIT CT 79 2 0,08 MPa
CERESIT CT 77 2 0,08 MPa
CERESIT CT 177 2 0,08 MPa

CERESIT CT 720 + CT 721

2 0,08 MPa
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3.3.5.

Wytrzymatosé zamocowania (ETAG 004, p. 5.1.4.2)
Badanie nie jest wymagane, poniewaz ETICS spetnia kryterium E-d < 50.000 N/mm.

3.3.6. Odpornosc na obciazenie wiatrem (ETAG 004, p. 5.1.4.3)
Odpornos¢ ETICS na obcigzenie wiatrem Ry jest obliczana w nastepujgcy sposob:

Rd = (Rpanel X npanel + Rjoint X njoim) /Y

gdzie:
Pl liczba (na m?) tacznikéw nie usytuowanych na stykach phyt
p ¥ Yy Yy
Nigint: liczba (na m?) tgcznikéw usytuowanych na stykach piyt
¥ krajowy wspotczynnik bezpieczernstwa
Tablica 13
taczniki do ktorych taczniki mechaniczne wedtug Zatacznika 2
odnoszg sie
nastepuj Sci :
sity rﬁggg:i;\;artosm Srednica talerzyka tgcznika =60 mm
Wiasciwosci plyt EPS | Grubosé 2 50 mm
do ktérych odnoszg sie
nastepujgce wartosci | Wytrzymatos¢ na rozciaganie prostopadie
sity niszczacej do powierzchni czotowych 2 100 kPa
— taczniki nie usytuowane na stykach piyt Minimalna: 0,42
Sia niszczaca, kN (badanie na przecigganie tgcznikéw) Rpanel Srednia: 0,44
N taczniki usytuowane na stykach ptyt i L Minimalna: 0,33
Sila niszczaca, kN (badanie na przeciaganie tacznikow) Rjoint Srednia: 0,39
Tablica 14
taczniki do ktérych taczniki mechaniczne wedtug Zatacznika 2
odnoszg sie
tepuj rtosci
gi?;; :g:gzz\;a == Srednica talerzyka tacznika =60 mm
Wiasciwosci plyt EPS Grubosé 2150 mm
do ktorych odnoszg sie
nastepujace wartosci | Wytrzymalosé na rozciaganie prostopadie -2
sity niszczacej do powierzchni czolowych 2 100 kPa
o taczniki nie usytuowane na stykach piyt Minimalna: 0,87
Sita niszezaca, kN (badanie na przecigganie tgcznikow) Rpanel Srednia; 0,89
B taczniki usytuowane na stykach plyt - Minimalna: 0,67
Sita niszozaca, kKN (badanie na przeciaganie facznikow) Rjoint Srednia: 0,74

Podane powyzej wartosci majg zastosowanie do tgcznikéw mechanicznych wediug
Zatgcznika 2 oraz wszystkich innych, ktére spetniajg nastepujgce warunki:

« 53 objete ETA wedlug ETAG 014,

« $rednica talerzyka =2 60 mm,

« sztywnos¢ talerzyka = 0,3 kN/mm,

« obcigzenie niszczace talerzyk = 1,38 kN,

« fgczniki mocowane sa na powierzchni plyt izolacyjnych.
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3.3.7.

3.4

3.4.1.

3.5

3.5.1.

Wytrzymatos$¢ na rozcigganie warstwy zbrojonej (ETAG 004, p. 5.1.4.3)
Wiasciwos¢é uzytkowa nie zostata oceniona.

Ochrona przed hatlasem (Wymaganie Podstawowe 5)
Izolacyjnos¢ od dzwiekéw powietrznych (ETAG 004, p. 5.1.5)
Wiasciwo$é uzytkowa nie zostata oceniona.

Oszczednosc energii i izolacyjnosc¢ cieplna (Wymaganie Podstawowe 6)

Opor cieplny i wspétczynnik przenikania ciepta (ETAG 004, p. 5.1.6)

Wspétczynnik przenikania ciepta sciany pokrytej ETICS oblicza sie zgodnie z norma

EN ISO 6946:

gdzie: y,-n

U.:

Ap-

gdzie: R:

UC=U+Zp'n

powinien by¢ brany pod uwage jedynie gdy jest wiekszy niz 0,04
W/(m?K)

skorygowany wspotczynnik przenikania ciepta calej sciany pokrytej
ETICS (W/(m?K))

liczba tacznikéw (przez wyréb izolacyjny) na m?

punktowy wspotczynnik przenikania ciepta w odniesieniu do

tacznika. Podane ponizej wartosci moga by¢ uwzglednione, jezeli

nie sg podane w ETA dla tagcznikow:

= 0,002 W/K w przypadku facznikéw z trzpieniem rozporowym z
tworzywa sztucznego, stali nierdzewnej z tbem pokrytym
tworzywem sztucznym oraz tgcznikéw ze szczeling powietrzng
przy tbie trzpienia (y, - n pomijaine przy n < 20)

= 0,004 W/K w przypadku fgcznikdw z trzpieniem rozporowym ze
stali ocynkowanej galwanicznie z tbem pokrytym tworzywem
sztucznym (y, - n pomijalne przy n < 10)

= 0,008 W/K w przypadku wszystkich pozostatych tacznikow
(najgorszy przypadek)

wspétczynnik przenikania ciepta czesci $Sciany pokrytej ETICS

(z wytaczeniem mostkow cieplnych) (W/(m?K) okreslona ponize;j:

Uu=1: [Ri + Rns:ncler + Rsubstra\te * Rse ¥ Rsi]

opor cieplny wyrobu izolacyjnego (wedtug deklaracji w odniesieniu do

EN 13163) w (m*K)W

Rrender:

opor cieplny warstwy wykonczeniowej (okoto 0,02 w (m*K)W lub
okreslony w badaniu wedtug EN 12667 lub EN 12664)

Rsuwstrate:  OPOr cieplny $ciany stanowiacej podioze (np. beton, cegta) w

R

Rsi:

(m?K)YW

opér przejmowania ciepta na powierzchni zewnetrznej w
(m*K)yW

opdr przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej (m? K)/W

Warto$¢ wspodtczynnika przewodzenia ciepta kazdego wyrobu izolacyjnego powinna

by¢ okreslona

w dokumentacji producenta wraz z zakresem grubosci pityt.

Dodatkowo, w odniesieniu do tacznikéw, powinien by¢ okreslony punktowy
wspotczynnik przenikania ciepta, w przypadku gdy ETICS obejmuje mocowanie

mechaniczne.
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3.6

Zrownowazone wykorzystanie zasobow naturalnych (Wymaganie Podstawowe
7)

Wiasciwo$é uzytkowa nie zostata oceniona.

System oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych (zwany
dalej AVCP) wraz z odniesieniem do jego podstawy prawnej

Zgodnie z Decyzjg 97/556/EC Komisji Europejskiej, ze zmiang wg Decyzji
2001/596/EC, majg zastosowanie systemy oceny i weryfikacji stato$ci wtasciwosci

uzytkowych (patrz: Zatacznik V do Rozporzadzenia (EU) Nr 305/2011) podane w
ponizszej tablicy.

Tablica 15

Wyréb

Przeznaczenie Poziom lub klasa System
(reakcja na ogien)

Ziozone systemy w $cianach zewnetrznych [A1 ™ A2™ g™ ¢ ™ 1
izolacji cieplnej/zestawy | podlegajacych

wyrobow (ETICS) z wymaganiom ogniowym
wyprawami tynkarskimi D,E,(AMdoE)® F

A1 {2)’ A2 (2)' B(2), - (2}, 2+

w scianach zewnetrznych | wszystkie 2+
nie podlegajacych
wymaganiom ogniowym

(1)

Wyroby/materiaty, ktére na okreslonym jednoznacznie zidentyfikowanym etapie procesu produkcyjnego podlegaja

modyfikacji, z zatozenia poprawiajacej klasyfikacje w zakresie reakgji na ogien (np. przez dodanie $rodkéw uniepalniajacych

(2)
(3)

lub zmniejszenie zawarto$ci czesci organicznych)
Wyroby/materialy nie objete odnognikiem "
Wyroby/materialy, ktére nie wymagajg badar ze wzgledu na reakcjg na ogien (np. wyroby/materialy klasy A1 zgodnie z

Decyzjg 96/603/EC Komisji Europejskiej)

Szczegoly techniczne niezbedne do wdrozenia systemu AVCP, zgodnie
z odpowiednim Europejskim Dokumentem Oceny (EAD)

Szczegoty techniczne niezbgdne do wdrozenia systemu AVCP zostaty okreslone w
planie kontroli zdeponowanym w Instytucie Techniki Budowlane;.

W przypadku badan typu wyniki badan przeprowadzonych jako cze$é oceny do
Europejskiej Oceny Technicznej powinny by¢ wykorzystywane, dopoki nie nastapia
zmiany linii produkcyjnej lub zakifadu produkcyjnego. W takich przypadkach
niezbedny zakres badan typu powinien by¢ uzgodniony miedzy Instytutem Techniki
Budowlanej i jednostka notyfikowana.

Wydana w Warszawie 20/09/2016 przez Instytut Techniki Budowlanej

i

mgr inz. Anna Panek
Zastepca Dyrektora ITB
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Opis i wlasciwosci

Piyty EPS wedlug normy EN 13163

Reakcja na ogien
EN 13501-1

Klasa E
grubosé: 20 do 420 mm
gestosé: 15,0 kg/m° do 20,0 kg/m®

Opor cieplny (m*K)/W

Okreslony przy oznakowaniu CE wedtug EN 13163

Grubos¢ (mm)
EN 823

EPS-EN 13163 - T1

Dtugosé (mm)
EN 822

EPS-EN 13163 — L2

Szerokos¢ (mm)
EN 822

EPS-EN 13163 — W2

Prostokatnos¢ (mm/m)
EN 824

EPS-EN 13163 - S5

Plaskos¢ (mm/m)
EN 825

EPS-EN 13163 - P5

Stan powierzchni

Powierzchnie ciete (jednorodne i bez “naskorka”)

warunki laboratoryjne
Stabilnosé EN 1603

EPS-EN 13163 — DS(N)2

wymiaréow

i okreslone warunki
temperatury i wilgotnosci
EN 1604

EPS-EN 13163 — DS(70,-)1
EPS-EN 13163 — DS(70,-)2

Nasigkliwos¢ woda krétkotrwata
(czesciowe zanurzenie) (kg/m?)

<1,0
EN 1609
Wspétczynnik oporu dyfuzyjnego pary
wodnej (1) 20 do 60

EN 12086

Wytrzymatos¢ na rozcigganie
prostopadle do powierzchni
czolowych, w warunkach suchych

EN 1607

EPS-EN 13163 — TR80
EPS-EN 13163 — TR100
EPS-EN 13163 - TR150

Wytrzymatosé na zginanie (kPa)

EN 12089 =B
Wytrzymatosé na écinanie (MPa) sfin
EN 12090 ’
Modut sprezystosci przy Scinaniu

(MPa) 21,0

EN 12090

CERESIT CERETHERM CLASSIC

Wiasciwosci wyrobu do izolacji ciepinej

Zatacznik 1

do Europejskiej Oceny
Technicznej
ETA-09/0014
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Laczniki mechaniczne

Nazwa handlowa Srednica talerzyka charaktgrzisst;:;éan;iinika -
I Enika (mn} wyrywanie z podioza
TFIX-8P =60 patrz ETA-13/0845

KI-10N 260 patrz ETA-07/0221
TFIX-8M =60 patrz ETA-07/0336
TFIX-8S =60 patrz ETA-11/0144
TFIX-8ST 260 patrz ETA-11/0144

WKTHERM¢8 =60 patrz ETA-11/0232
WKTHERM¢$S8 =60 patrz ETA-13/0724
eco-drive W 2 60 patrz ETA-13/0107
EJOT STR U 2G 2 60 patrz ETA-04/0023
EJOT H1 eco 2 60 patrz ETA-11/0192

Dodatkowo, moze by¢ stosowany kazdy fgcznik mechaniczny spetniajgcy ponizsze warunki:

- jest objety ETA wediug ETAG 014
- $rednica talerzyka = 60 mm
- sztywnos¢ talerzyka 2 0,3 kN/mm

- obcigzenie niszczace talerzyk = 1,38 kN

Siatki z widkna szklanego

Odpornosé na alkalia
Nazwa handlowa Opis Szczatkowe Wzgledne naprezenie
siatki naprezenie zrywajace (po starzeniu)
zrywajace w stosunku do naprezenia
po starzeniu, N'mm w stanie dostawy, %
VERTEX 145 A / masa powierzchniowa: 147 g/m? 5 20 > 50
R117 A101 rozmiar oczka: 3,5 x 4,5 mm B -

r masa powierzchniowa: 158 g/m’

SRR rozmiar oczka: 3,9 x 4,0 mm 220 250
. masa powierzchniowa: 145 g/m?

OMEA TS rozmiar oczka: 4,5 x 3,0 mm 220 230
masa powierzchniowa: 160 g/m?

OMFA 122 rozmiar oczka: 3,5 x 3,5 mm =2y Sy
masa powierzchniowa: 165 g/m?

SSA-5433-SM rozmiar oczka: 4,0 x 4,0 mm 220 250
masa powierzchniowa: 145 g/m®

SKLOTEX A2-101 (145) rozmia?‘ oczka: 5,0 x 5,0 mmg 220 250
masa powierzchniowa: 145 g/m‘?

OMT 999 rozmiar oczka: 4,6 x 4,0 mm 220 250

CERESIT CERETHERM CLASSIC Zatacznik 2

Wiasciwosci tgcznikéw mechanicznych.
Wiasciwosci siatek z witdkna szklanego

do Europejskiej Oceny
Technicznej
ETA-09/0014




